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	Kauçuklara uygulanan testler ve test yöntemlerinin incelenmesi


Reolojik Kontrol

Doğal kauçuklar veya sentetik kauçuklar, karbon siyahı, proses yağları, pişiriciler, hızlandırıcılar, yavaşlatıcılar gibi katkı malzemelerinin karıştırılması ile lastik hamuru olarak hazırlandıktan sonra rheometre denilen cihazlarda lastiğin pişme eğrisi takip edilerek bir çok özelliği kontrol edilebilir.

