


• Demir esaslı alaşımlar, demir elementinin ana 
element olarak yer aldığı ve diğer metal ve 
alaşımlardan daha fazla kullanılan malzeme gurubunu 
oluşturur. Bu alaşımlardan özellikle mühendislik 
yapılarını oluşturmada yararlanılır.





• Çok kullanılan bazı çeliklerin düşük karbonlu, orta 
karbonlu ve yüksek karbonlu çelikler olarak da alt 
gruplara ayrıldığı görülür. Aynı şekilde içerdikleri diğer 
alaşım elementleri miktarına bağlı olarak da bazı alt 
gruplandırmalar söz konusudur. Örneğin basit (yalın) 
karbonlu çelikler, sadece karbon ve az miktarda 
manganez içerirken alaşımlı çelikler, özellikle belirli 
miktarlarda ilave edilmiş olan diğer alaşım 
elementlerini de içerirler.



Tablo 11.1b





• Düşük alaşımlı çeliklerin diğer bir grubu da, yüksek 
dayanımlı düşük alaşımlı (YDDA) çeliklerdir. Bu 
çelikler bileşimlerinde bakır, vanadyum, nikel ve 
molibden gibi diğer alaşım elementlerini, ağırlıkça 
toplam en çok % 1 mertebesinde bulundurur ve düşük 
karbonlu çeliklere oranla dayanımları daha yüksektir.



Tablo 11.2b







• Paslanmaz çelikler muhtelif ortamlarda, özellikle 
atmosfere açık koşullarda korozyona ve paslanmaya 
karşı direnç gösteren çelik grubunu oluşturur. Bu 
çeliklerde korozyon direncini sağlamaya yardımcı olan 
en önemli alaşım elementi krom olup paslanmaz 
çeliklerin kimyasal bileşimde en az ağırlıkça %11 
oranında bulunması gerekir.



Devam ediyor…





• Dökme demirler karbon oranı ağırlıkça %2,14’ün 
üzerinde olan demir alaşımı sınıfı olarak tanımlansa da 
pratikte çoğu dökme demir türleri ağırlıkça % 3 ile 4,3 
arasında karbonla birlikte diğer bazı alaşım 
elementlerini de içerir.





• Kır dökme demirlerin kimyasal bileşimlerindeki 
karbon oranı ağırlıkça % 2,5 ile % 4 ve silisyum oranı 
da % 1 ile % 3 arasında değişir. Bu tür dökme 
demirlerde grafit lameller kuru yaprak şeklinde ferrit
veya perlit matris fazı içine gömülü halde bulunur. 
Ferritik bir matris içinde, lamelli grafit içeren kır 
dökme demire ait mikroyapı fotoğrafı Şekil 11.3a’da 
gösterilmiştir.



Şekil 11.3cde







Denklem 11.1




