
 

 

POLİMERİZASYON TEKNİKLERİ 

 

 

 
 

 

• yığın polimerizasyonu 

• çözelti polimerizasyonu 

• süspansiyon polimerizasyonu 

• emülsiyon polimerizasyonu 

• ara-yüzey polimerizasyonu 

 

 

 
 

6.1 YIĞIN POLİMERİZASYONU 
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6.1.3 YIĞIN POLİMERİZASYONU KİNETİĞİ 
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6.2 ÇÖZELTİ POLİMERİZASYONU 

 

 
 

 

 

 

 

6.3 SÜSPANSİYON POLİMERİZASYONU 

 

 

 

 

 

 

6.4 EMÜLSİYON POLİMERİZASYONU 

 
 

 



 

 
 

 

 

6.5 ARAYÜZEY POLİMERİZASYONU 
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