
 

 

ELASTOMER TEKNOLOJİSİ 

 

 

 
• camsı geçiş sıcaklığı üzerinde bulunma 

• ana zincir üzerindeki bağlar etrafında dönme kolaylığı (esnek zincirler) 

• kolay kristallenmeme 

• yüksek gerilimlerde plastik deformasyona dayanım (az oranda çapraz bağ karşılar) 
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9.3 ELASTOMERLERİN İŞLENMESİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.1 KARIŞIM HAZIRLAMA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

9.3.2 MERDANELEME 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

9.3.3 SIKIŞTIRARAK KALIPLAMA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

9.3.4 TRANSFER KALIPLAMA 

 

9.3.5 ENJEKSİYON  

9.3.6 EKSTRUZYON 


