
TESVİYE

Tesviye: Gümüş eserin üzerinde her türlü teknik çalışma bittikten sonra

düzeltilmesi. Çeşitli eğelerle tesviye ile her türlü çapak, derin çizik ve

istenmeyen çıkıntılar, ince dişli su zımparasıyla temizlenirler.

Eğeler ile tesviyeleme işlemi



ZIMPARALAMA

Tesviye işleminden sonra eğe izlerini gidermek amacıyla yapılan işlem ve

kullanılan malzemelerin ortak adıdır. Eğeleme işleminin arkasından yüzeyde

oluşan izleri, modele zarar vermeden ve ayrıntıları yok etmeden özenle

temizlemek gerekir. Bu nedenle eğeleme işleminin hemen arkasından

parçalar cilaya verilmeden önce eğe izlerini kaybetmek ve cilaya zemin

hazırlamak için yüzeylerin temizlenmesinde kullanılan aşındırıcı özelliği olan

kâğıtlardır. Malzeme, toz veya kristal hâldeki camın tutkallı kâğıda veya beze

yapıştırılması ile oluşturulmuştur



1-Eğeleme işleminden sonra metalin yüzeyini zımpara kağıtları ile zımparalamak

2-Piyasamene takılan çeşitli aparatlara zımpara kâğıtları sarılarak zımpara yapmak

3-Polisaj motorunda tesviye yapmak

ZIMPARALAMA ÇALIŞMALARI



Zımparalama Uygulamaları

Zımparalama İşlemleri
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