
Ağ yapımında kullanılan malzemeler 

•İpliklerin sınıflandırılması
Ağ ipliği

Ek işlem gerektirmeden ağ örmede kullanılabilen tekstil ürünüdür

Tek iplik
En basit devamlı ipliğe verilen ad

Katlı ağ ipliği
İki veya daha fazla filament ya da ipliğin tek bükümüyle elde edilir

Kablo katlı ağ ipliği
İki veya daha fazla katlı ipliğin bükümüyle elde edilir



Ağ yapımında kullanılan malzemeler 

• Ağ ipliklerinde büküm
Büküm yönü

İplik katlarının soldan sağa ya da sağdan sola bükülmesi Z / S

Büküm derecesi
a=π.d.ArctgT

Büküm sayısı
30 cm iplik içerisindeki adım sayısı



Ağ yapımında kullanılan malzemeler 

• Ağ ipliklerinde numaralandırma yöntemleri
Sabit ağırlık sistemi

Birim ağırlıktaki iplikte birim uzunluktaki ipliğin kaç defa
tekrarlandığı

Sabit uzunluk sistemi
Birim uzunlukta iplikte birim ağırlıktaki ipliğin kaç defa
tekrarlandığı
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