
YAPAY LİFLER-1 

 

9.1 POLİAMİT LİFLER 

NH C

O

amit bağı  

 

NAYLON 6-6  

poli(hekzametilen adipamit)  

hekzametilen diamin

(CH2)6 NH2       +n H2N

adipik asit

(CH2)4 CC

OO

OHn HO

poli(hekzametilen adipamit) 

           (naylon 6-6)

C (CH2)4 C

O O

NH(CH2)6NH OHH

 n

(2n-1) H2O

 

 

NAYLON 6  

poli(-kaprolaktam) 

6-aminokaproik asit

(naylon  6)

poli(6-aminokaproik asit)

 n

OH    +     (n-1)  H2OC

O

(CH2)5NHHOHC

O

(CH2)5n NH2

 



 -kaprolaktam

(CH2)5

C O

NH

Ac2O, NaH C O

N C

O

(CH2)5 NH

(CH2)5

 n

polikaprolaktam
(naylon 6)

H

 

NAYLON 6-10  

poli(hekzametilen sebakamit)  

C

O

(CH2)8 C

O

Cln ClNH2     + (CH2)6n H2N

sebakoil diklorür
hekzametilen diamin

(naylon 6-10)

poli(hekzametilen sebakamit)

(CH2)6HNH C (CH2)8 C

O O

NH Cl

 n

(2n-1) HCl

 

 

 

 

su içerisinde 
hekzametilen diamin

karbontetraklorür içerisinde
sebakoil diklorür

çözeltilerin arayüzeyi

naylon 6-10 flamenti

 

NAYLON 6-T  



poli(hekzametilen teraftalamit) 

hekzametilen diamin

n H2N (CH2)6 NH2     + n HO C

O

C OH

O

teraftalik asit 

C

O

C OH

O

NHNH (CH2)6H

 n

naylon 6-T

(2n-1) H2O

 

NAYLON mP-I (NOMEX)  

poli(m-fenilen izoftalamit) 

CC

O O

OHHO

izoftalik asit

n

NH2H2N

m-fenilen diamin

n

NHHNH CC

O O

OH

 n

Nomex

(2n-1) H2O

+

 



CC

O O

ClCl

izoftaloil klorür

n

NH2H2N

m-fenilen diamin

n

NHHNH CC

O O

Cl

 n

Nomex

(2n-1) HCl

+

 

 

NAYLON pP-T (KEVLAR) 

poli(p-fenilen teraftalamit) 

 n

(2n-1) HCl

NH2 n H2N CC Cl +       n Cl

OO

p-fenilen diamin teraftaloil klorür

Kevlar

C  C Cl

OO

NH HNH

 

 

 

 

 

 

 

 


