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AFM MODLARI

1. Normal Tarama , Tip yüzeye değmeden  belli d mesafesinde sabit kalacak şekilde tarama.

2. Kesikli Mod: Bunun için tip belli aralıklarla atomla temas eder ve belli d açıklığıda yükselir birkaç nm yol aldıktan sonra tekrar yüzeye değecek şekilde hareket eder ve yüzeye değdikten sonra tekrar yükselir birkaç nm yol alır kesikli bir tarama yapar.

3. Magnetik Mod: Tip paramagnetik atomlara rastlarsa  yüzey ile etkileşim değişeceğinden  paramagnetik veya ferromagnetik atomların bulunduğu bölgeleri farklı tarayabilir.

4. Kimyasal Mod: Yüzeydeki atomların  türü farklılaşınca  tip ile yüzey arasındaki kuvvet değişeceğinden yüzeydeki atomların yapısının değişikliğ kimyasal modda kaydedilebilir.

5. Nanostratigrafi Mod: Yüzeydeki atomlarla tip temas eder ve bazı atomları yerinden kaydırır, kaldırır, yüzeyde belli geometrilerde şekiller yaratılabilir.
SEKOMDER İYON KÜTLE SPEKTROMETRESİ (SİMS)

