DERI CESITLERI VE OZELLIKLERI

KUCUKBAS HAYVAN DERILERI VE OZELLIKLERI

Kiigiikbas ve biiyiikbas hayvan derileri iglenti bigimine gore li¢ grupta
incelenebilir.

e Sirga yiizii diizgiin deriler giysilik deriler (Napa, zig deri vb.)
e Sirga yiizii zimparalanmis deriler (Nubuk vb.)
e Et ylizli zimparalanmis deriler (Siiet vb.)

Kuzu Napa: Heniiz yaglanmamis ve cift katlilik 6zelligi gostermeyen bir yagina
kadar olan koyunlardir. Iyi bir saglamliga ve form dayanikliligina sahiptir.

Koyun Napa: Yumusak kromla tabaklanmis ve gevsek bir sirca tabakasina
sahiptir. Hayvan ne kadar yasliysa derinin bag dokusundaki yaglanma da o kadar
fazladir. Bu da derinin dayanikliliginin azalmasina neden olur. Geng
hayvanlardan bunun tam aksine dayanikli ve degerli bir deri elde edilir.

Koyun siiet: Krom tabaklama uygulanmis bu derilerde et yiizii stiette oldugu gibi
zimparalanir.

Kil Koyunu (Zig Deri): Krom tabaklama islemi yardimi ile degerli, dayanikli,
hafif ve yumusak deriler elde edilir. Cok kullanighdirlar.

Kec¢i Napa: Dayanikliligi form kaliciligi ve rahat kullanimu ile degerli bir deridir,
sik1 ve tanecikli bir sir¢aya sahiptir.

Kegi Siiet: Saglam bir deri yapisina sahip olan bu derilerin et yiiziinde ipegimsi
bir zimpara yapilarak gergcek av hayvanlari derisine ¢ok benzeyen bir deri elde
edilir. Damar izleri bu derinin en tipik 6zelligidir.

Domuz Napa: Bu deri tiirlinde killar sert yapilarindan dolay et yiiziinden bile
goriilebilecek bir sirga deseni olustururlar. Sir¢a hatalar1 sir¢a yiizlinden
zimparalanip temizlenerek domuz nubuk olarak kullanilmaktadir.

Domuz Siiet: Et ylizi zimparalanmis derilerde tipik bir 6zellik olarak killarin
meydana getirmis olduklart delik izleri goriilmektedir. Bu derideki 6zgiil agirlik
dana, koyun, metis ve kegci siietler oranla daha fazladir.



BUYUKBAS HAYVAN DERILERI VE OZELLIKLERI

Dana Napa: Ince gdzenekli ve yarma islemi uygulanmus siit danasi1 napasi
ve kaba sir¢ali yarma islemi uygulanmis besi danasi diye ikiye ayrilir. Kromla
tabaklanmis optikce sik, yumusak, esnek, kalict bir formu ve mukavemeti olan
cok kiymetli bir deridir.

Dana Siiet: Et yiiziinde ince ve hafif parlak bir siiet zimparasina sahiptir.
Yumusak tutumlu ve kullanim 6zelligi fazla olan bir deridir.

Sigir Napa: Birinci kalitede bir deridir. Deriler yumusak ve diizgiin bir
krom tabaklama goriirler.

Sigir Siiet: Et yiizii zimparalanmistir. Sir¢a ytlizii kullanilmaz. Formu kalict
olmadigindan {i¢iincii tiir bir deridir.

Sig1ir Nubuk: Krom tabaklamas1 yapilmis geng sigirlarin derileri kullanilir.
Bunlarin sir¢a yiizleri hafifce zzimparalanmais, ince ve yumusak derilerdir.

YARMA DERI VE OZELLIKLERI

Ayakkab1 astarlik, taban astarligi ve deri esyaligl icin yogunlastirilmis
dolgu kati (ortiicli veya semi anilin iitii finisaj1) yapilir.

Apre olarak nitroseliilloz veya poliiiretan lak kullanilir. Dolgu genellikle
firca, dokme metodu, tabanca, poliiiretan kopiik ve iitii ile sir¢a, lak ve baski
desenler kullanilarak yapilir.

FANTEZIi DERIi VE OZELLIKLERI

Genellikle yabani av hayvan derilerinden elde edilirler. Kolagen lifleri tipki
bir kumasta oldugu gibi homojen oriilmiistiir. Bu sebeple uzama yetenekleri azdir.

Kullanim alanlar1 ¢ok smirli oldugundan pahalidirlar. Buna ilave olarak
bagka faktorlerde derilerin pahali olmasina neden olmaktadir.



Bu faktorler sunlardir:

- Gergekten kusursuz ve hatasiz derilere seyrek rastlanmaktadir.

- Hayvanin viicudu ¢ogunlukla degersiz olmakta, bu nedenle meydana gelen
masraflariin tiimiinii deriye yansitmak zorunlulugu dogmaktadir.

- Bu derilerin ithal zorunlulugu nedeniyle nakliyat giderleri de fiyata
yansimaktadir.

- Tabaklama, finisaj ve benzeri tiim islemler diger derilere oranla daha
zordur.

Fantezi deri

Siiriingen Hayvan Derileri

Deri tiiriine gore; slriingen derileri, timsah derileri, kertenkele derileri,
Yilan derileri olarak gruplandirilabilir.



Siiriingen hayvan

Siirtingen derileri ve egzotik deriler; her cesit canta, kemer, ayakkabi,
aksesuar ve kiigiik deri esyalarin yapiminda kullanilmaktadir:



