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ELMAS

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü C

Kristal Sistemi Kübik

Özgül Ağırlığı 3.51

Renk Renksiz, siyah, mavi, beyaz, gri, mor, pembe, sarı, 

kahverengi, kırmızı, yeşil

Sertlik 10

Çizgi Rengi Renksiz

Parlaklık Elmas, yağlı

Saydamlık Saydam, yarısaydam

Bonewitz, R. L. (2012)



Pırlanta Kalitesi (4 C)
Kesim
Renk
Saydamlık
Karat ( 1 karat =0.200 gr )

ELMAS

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller



KORUNDUM

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü Al2O3

Kristal Sistemi Trigonal

Özgül Ağırlığı 3.98-4.1

Renk Renksiz, mavi, kırmızı, pembe, sari, gri, sarımsı kahverengi

Sertlik 9

Çizgi Rengi Beyaz

Parlaklık Elmas, camsı, inci

Saydamlık Saydam, yarısaydam



Aluminyum Oksit (Al2O3)

Cr3+

(Fe, Ti, Mg), Fe -Ti

Yakut Renkli Safirler

Safir

Fe2+ - Ti4+

KORUNDUM

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller



Grubu Halit Grubu

Kimyasal Formülü CaF2

Kristal Sistemi Kübik

Kristal Yapısı Genellikle kristaller ve dilimlenebilir kütleler halinde, yumrulu, batriyoidal, nadiren iri veya ince taneli, 

masif, sütunsal, lifsi

Renk Mor, yeşil, sarı, mavi (turkuaz, lacivert), pembe, beyaz, kahve, siyah, kırmızımsı turuncu

Çizgi Rengi Beyaz

Sertlik 4

Özgül Ağırlığı 3.175-3.184 (NTE’ce zengin olanlarda 3.56)

Parlaklık Camsı

Dilinim Mükemmel oktahedral

Kırılma Yarı konkoidal

Şeffaflık Saydam ve yarısaydam

Ergime Sıcaklığı 1378°C

Kırılma İndisi 1.433-1.448

Eriyebilirlik 3

Optik Özelliği İzotrop

Raman Shift değeri 280.9 cm-1 ve 322.8 cm-1

FTIR Değeri 2920-2880 cm-1’de absorpsiyon ve 3430-3410 cm-1arasında OH piki

XRD d değeri 3.15 °A, 1.93 °A ve 1.64 °A

Fluorit mineralinin bazı fiziksel özellikleri (Yeniyol 2009, Laws 2012, Deniz ve Kadıoğlu 2015)
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SPİNEL

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü MgAl2O4

Bonewitz, R. L. (2012)



DİYASPOR

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü AlO(OH)

Bonewitz, R. L. (2012)



KRİZOBERİL

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü BeAl2O4

Bonewitz, R. L. (2012)



SFALERİT

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü ZnS

Bonewitz, R. L. (2012)



PİRİT

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü FeS2

Bonewitz, R. L. (2012)



MARKASİT

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü FeS2

Bonewitz, R. L. (2012)



KASİTERİT

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü SnO2

Bonewitz, R. L. (2012)



KUPRİT

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü Cu2O

Bonewitz, R. L. (2012)



KUPRİT

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü Fe2O3

Bonewitz, R. L. (2012)



SERUZİT

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü PbCO3

Bonewitz, R. L. (2012)



AZURİT

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü Cu3(CO3)2(OH)2

Bonewitz, R. L. (2012)



RODOKROZİT

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü MnCO3

Bonewitz, R. L. (2012)



SİMİTSONİT

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü ZnCO3

Bonewitz, R. L. (2012)



MALAKİT

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü CuCO3(OH)2

Bonewitz, R. L. (2012)



HOVLİT

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü Ca2B5SiO9(OH)5

Bonewitz, R. L. (2012)



ANGLEZİT

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü PbSO4

Bonewitz, R. L. (2012)



BARİT

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü BaSO4

Bonewitz, R. L. (2012)



SELESTİN

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü SrSO4

Bonewitz, R. L. (2012)



JİPS

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü CaSO42H2O

Bonewitz, R. L. (2012)



ŞEELİT

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü CaWO4

Bonewitz, R. L. (2012)



APATİT

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü Ca5(PO4)3(F, OH, Cl)

Bonewitz, R. L. (2012)



TURKUAZ

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü CuAl6(PO4)4(OH)84H2O

Bonewitz, R. L. (2012)



VARİSİT

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü AlPO42H2O



KUVARS

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü SiO2

Bonewitz, R. L. (2012)



KALSEDON

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü SiO2

Bonewitz, R. L. (2012)



AGAT

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü SiO2

Bonewitz, R. L. (2012)



JASPER

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü SiO2

Bonewitz, R. L. (2012)



OPAL

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü SiO2nH2O

Bonewitz, R. L. (2012)



ORTOKLAZ

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü KAlSi3O8

Bonewitz, R. L. (2012)



MİKROKLİN

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü KAlSi3O8

Bonewitz, R. L. (2012)



ALBİT

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü NaAlSi3O8

Bonewitz, R. L. (2012)



OLİGOKLAZ

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü (Na, Ca)Al2Si2O8

Bonewitz, R. L. (2012)



LABRADOR

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü (Na, Ca)Al2Si2O8

Bonewitz, R. L. (2012)



SODALİT

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü (Na4Al3Si3O12Cl

Bonewitz, R. L. (2012)



SERPANTİN

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü (Mg, Fe, Ni)3Si2O5(OH)4

Bonewitz, R. L. (2012)



KRİZOKOL

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal 

Formülü

Cu2H2(Si2O5)(OH)4nH2O

Bonewitz, R. L. (2012)



PREHNİT

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü Ca2Al2Si3O10(OH)2

Bonewitz, R. L. (2012)



ENSTATİT

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü Mg2Si2O6

Bonewitz, R. L. (2012)



DİYOPSİT

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü CaMgSi2O6

Bonewitz, R. L. (2012)



NEFRİT

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal 

Formülü

Ca2(Mg, Fe)5(Si8O22)(OH)2

Bonewitz, R. L. (2012)



RİBEKİT

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal 

Formülü

Na2(Fe3,Fe2)(Si8O22)(OH)2

Bonewitz, R. L. (2012)



KORDİYERİT

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal 

Formülü

(Mg, Fe)2Al4Si5O18

Bonewitz, R. L. (2012)



TURMALİN

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü FeWO4

Bonewitz, R. L. (2012)



BERİL

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü MnWO4

Bonewitz, R. L. (2012)



AKSİNİT

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü Ca2FeAl2(BSi4O15)(OH)

Bonewitz, R. L. (2012)



VEZÜVİYANİT

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal 

Formülü

Ca10(MgFe)2Al4(SiO4)5(Si2O7)2(OH, 

F)4

Bonewitz, R. L. (2012)



EPİDOT

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal 

Formülü

Ca2Al2(FeAl)(SiO4)(Si2O7)O(OH)

Bonewitz, R. L. (2012)



OLİVİN

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü (Mg, Fe)2SiO4

Bonewitz, R. L. (2012)



ZİRKON

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü ZrSiO4

Bonewitz, R. L. (2012)



TOPAZ

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü Al2SiO4(F, OH)2

Bonewitz, R. L. (2012)



TİTANİT

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü CaTiSiO5

Bonewitz, R. L. (2012)



ANDALUZİT

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü Al2OSiO5

Bonewitz, R. L. (2012)



SİLİMANİT

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü Al2OSiO5

Bonewitz, R. L. (2012)



STAVROLİT

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü (FeMg)4Al17(SiAl)8O45(OH)3

Bonewitz, R. L. (2012)



ÖKLAZ

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü BeAlSiO4(OH)

Bonewitz, R. L. (2012)



GRANAT

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal 

Formülü

Mg3Al2(SiO4)3

Kimyasal Formülü Fe3Al2(SiO4)3
Bonewitz, R. L. (2012)



GRANAT

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü Mn3Al2(SiO4)3 Kimyasal Formülü Ca3Al2(SiO4)3

Bonewitz, R. L. (2012)



MERCAN

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü CaCO3

Bonewitz, R. L. (2012)



İNCİ

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü CaCO3

Bonewitz, R. L. (2012)



KAVKI

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü CaCO3

Bonewitz, R. L. (2012)



REÇİNE

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Bonewitz, R. L. (2012)



KEHRİBAR

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Kimyasal Formülü C, H, O

Bonewitz, R. L. (2012)



OLTU TAŞI

Süstaşı Olarak Kullanılan Mineraller

Bonewitz, R. L. (2012)
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